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Deux	dosages	différents	du	même	liant	hydraulique	routier	permettent	de	valoriser	les
matériaux	du	site	Clesud	de	Miramas	:	un	traitement	sur	place	pour	la	couche	de	forme
et	via	une	centrale	sur	site	pour	les	deux	épaisseurs	de	béton	compacté	routier	(BCR).
Résultat	:	un	ensemble	de	chargement/déchargement	pour	une	plate-forme	rail-route

haute	résistance.
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Miramas	:	du	béton	compacté	routier	(BCR)	pour	une	plateforme
rail-route
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