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Caractéristiques	techniques	et	règles	de	bonne	pratique

Résumé	

Les	voiries	sans	ou	à	très	faible	circulation	automobile	doivent	très	souvent	satisfaire	à	des	exigences
esthétiques	et	parfois	économiques.	Une	couche	de	roulement,	répondant	à	ces	exigences	et	permettant
d’obtenir	le	résultat	souhaité	par	les	maîtres	d’œuvre,	peut	être	réalisée	avec	des	sables	ou	des	graves
stabilisés	au	ciment,	avec	un	liant	hydraulique	routier	ou	avec	un	liant	hydraulique	routier	spécifiquement
formulé	pour	cet	usage.
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T67.	Aménagements	décoratifs	en	matériaux	naturels	stabilisés
aux	liants	hydrauliques
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